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I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania iodbioru robét do projektu budowlano-wykonawczego remontu i modemnizacji
budynku internatu przy ZSR im. Karola Miarki w Pszczynie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszjce i roboty tymezasowe

A) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

B) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY

W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ (45200000-7)

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne (45260000-7)
Betonowanie konstrukcji (45262300-4)
Zbrojenie konstrukcji (45262310-7)
Roboty murarskie (45262522-6)
Roboty przy wznoszeniu rusztowan (45262100-2)
Uszczelnianie dachu (45261420-4)
Kladzenie rynien i rur spustowych (45261320-3)
Izolowanie dachu (45261410-1)
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej (45262400-5)

Zakres okreslono w poz. .......... — e przedmiaru robot

C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI
BUDOWLANYCH (45300000-0)

Roboty izolacyjne (45320000-6)
Instalowanie dzwigu (45313100-5)

Zakres okreslono w poz. ......... — ... przedmiaru robot

D) ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH (45400000-1)

Tynkowanie (45410000)
Pokrywanie podiog i cian (45430000)
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Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

Oraz roboty ciesielskie ~ (45410000-4)

Roboty malarskie (45442100-8)

Naktadanie powlok antykorozyjnych (45442200-9)
Zakres okreslono w poz. ............ = vecereeeee. przedmiaru robot

E) WYROBY GOTOWE, MEBLE, RZEMIOSLO RECZNE, PRODUKTY
SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ PODOBNE TOWARY  (36000000-1)

Meble i wyposazenie kuchni (36131000-8)
Zakres okreslono w poz. ............ s przedmiaru robét
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca calos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami

i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w  ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiekt malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
cze$ei budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny iurzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotow skladajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.4.5.0biekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;,
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przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, atakze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowama wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumied teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gémiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowamia lub
zastosowania w spos¢b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralng calo$é uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imientu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczent, szkicow iewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki  naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng
Jjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. polecenin Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrécenic pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34, ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
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i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panistw Czlonkowskich UE stalo
sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
dostarczong przez Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacijg
projektows lub SST i majag wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowh rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu ipod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatléw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie
wpelni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
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19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spetlniajg wymagania SST
W czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty 2z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogodine lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odk}ad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialtow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nic zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢
i wlasciwoséé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegblnych elementow robét, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. ‘

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeni na osie
moga byé dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawey.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przed rozpoczgciem robét wykonawcea opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé¢ si¢ z czg$ci opisowej
i graficznej, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badann laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze wyciaganych wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie¢ technologicznym, proponowany sposob i formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwosée, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegéinych elementow robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowy lub
kontraktem oraz za jako$§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ =za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

» organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc wykonania poszczegdinych
elementow robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczenf laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot

ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

[nspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
= posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
= posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Normg lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objgte certyfikacja okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajag wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). ‘

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie speiniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegd6lnosci: ‘

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
rob6t, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza
w okresie wykonywania robSt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
wzwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych —warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat, wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

o inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
7z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do stosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez nastgpujace dokumenty:
o pozwolenie na budowg,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
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o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Zasady okreélania ilodci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

©O 0 0 00

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakogé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualne] oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ powykonaweza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegélowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i =zanikajacych, protokoty odbiorow
czgéciowych, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
(oryginaty), wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.
na przelozenic linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru iprzekazania tych robot wlascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem opisanych zasad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub. wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bgda obejmowac:
o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o0 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzgtu wraz Z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

o opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z postgpu robot,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

o opflaty/dzierzawy terenu,

o przygotowanie terenu,

o konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

o tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usumigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
o utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow ponosi Zamawiajqcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Gednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pozn.

zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.

zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, péz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, III, 1V,

V)Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II1 CZESC ZASADNICZA

A. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA (45111100-9)
1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbidrka
poszczegblnych elementéw obiektu. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie rob6t zwiazanych z: _

- wykonaniem otworéw drzwiowych w istniejacych scianach
- montazem nadprozy zelbetowych

- rozbidrkg schodoéw

- rozbiorkg $cian dzialowych

- rozbiorka kominéw.

2. MATERIALY

Do wykonania nowych nadprozy i schodow nalezy zastosowac beton C20/25(B25), stal klasy
A-III B500SP, A-O St0S.
Scianki dziatowe wykona¢ z cegly dziurawki.
Nowe kominy wykonaé z pustakow kominowych Schiedel.

3. SPRZET

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych lub
elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport gruzu za pomocg dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe powinny byé wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe nalezy wykonywaé etapowo — wyku¢ na odpowiedniej
wysokosci wneke na jedna belke, osadzié ja; nastgpnie wyku¢ otwor z drugiej strony i osadzi¢
nastepng belke. Dopiero potem mozna przystapi¢ do usunigcia pozostatej czgsci Sctany az do
posadzki.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwa¢ natychmiast, nie dopuszczajac do jego pryzmowania. Zabrania sig
demontazu odcinkow $cian przez zawalanie.
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6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania robét rozbidorkowych oraz montaz nowych nadprozy powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do tynkowania $cian.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét rozbiérkowych zgodna z jednostka obmiarows zamieszczonag
w przedmiarze robo6t. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosé konstrukcji
wg dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoscei.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie
odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokol odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢é nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupelniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. '
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace b¢da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bgda obeymowac:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

« warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA |
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOT W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

1.ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
(kod CPV - 45260000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji dachu wraz z pokryciem w budynku Internatu znajdujacego si¢ przy
Zespole Szk6! Rolniczych w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specytikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j na obiekcie.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca tobét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszcza sie stosowania materialow zamiennych pod warunkiem, e spelniajq wymagania
aktualnie obowiqzujqcych norm (PN, BN, EC) lub posiadajq aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich wiasciwosci sq co najmniej takie same lub lepsze nii
materialow zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kaida zamiana materialow wymaga
pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materialy musza mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke dokladnie zgodng
z przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza by¢ w I klasie jakosci.
Odstepstwa sa niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materialdw budowlanych zgodnie z ustawa
Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrol¢ przez Inspektora.

2.1. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu wykonana jako platwiowo — kleszczowa, wykonana z drewna iglastego

(sosna) o wilgotnosci 12%, klasy C30. Przyjeto nastepujace przekroje:
Krokwie: 8x16cm, maksymalny rozstaw: 100cm
Kleszcze: 2x6x16cm
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Platwie: 15x25cm
Stupy: 15x15cm
Miecze: 12x12cm
Podwalina: 10x15¢cm
Murlata: 15x15cm
Kontriaty: 4x5 cm
Laty: 4x5 cm.

2.2. Pokrycie dachowe — dachéwka betonowa zakladkowa
Wiasciwosci techniczne dachéwki betonowej:

Produkt: podwdjna eséwka betonowa

Charakterystyka:

Material: masa betonowa; barwione w masie i podwdjnie malowane;
kolor: brazowy

Parametry techniczne: 1 = 420 mm, s = 330 mm,

To$é sztuk na m*: 10,

Masa m =44 kg/m2,

Odstep miedzy tatami: 312-345 mm,

Katy nachylenia dachu: >17 st.,

Mrozoodpornosé: >30 cykli,

Nasiakliwos¢: <4%

Dachéwki powinny posiadaé Certyfikat Zgodnosci z PN-B 12070; PZH: HK/B/2897/01/98.

2.3. Srodki impregnacyjne

Srodki impregnacyjne — do ochrony drewna przed dziataniem ognia, przed owadami, grzybami
plesniowymi i grzybami domowymi wg Dokumentacji Projektowej - nalezy stosowaé preparat
Fobos M-4, produkowany przez Zaktady Chemiczne LUBON Sp. Z 0.0.

2.3.1. Przechowywanie
FOBOS M-4 przechowywaé tylko w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach,
w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od srodkéw spozywczych i pasz.
Temperatura ponizej 0 stopni Celsjusza nie szkodzi preparatowi.

2.3.2. Srodki bezpieczenstwa

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzegac
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczenistwa przy robotach
impregnacyjnych (Dz. U. nr 5/56, poz. 25).

W czasie impregnacji nalezy pracowaé w ubraniu roboczym i rgkawicach ochronnych oraz
unikaé bezposredniego kontaktu ze skorg. Zawiera 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian.
Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej. W przypadku podraznienia skérg nalezy
przemy¢ duza iloscia wody. W przypadku dostania si¢ preparatu lub jego roztworu do oka nalezy
natychmiast przemyé je kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego spozycia nalezy poda¢ do
picia wodg. Nie sa znane inne skutki uboczne stosowania preparatu.

2.4 Skiladowanie materialéw

Wszystkie materiaty znajdujace si¢ na terenie robét powinny by¢ skladowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone.

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegélng uwagg na termin uzycia materialow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajacych
niewlasciwe parametry, np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp.
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2.5 Zapewnienie jako$ci

Wymagana w projekcie i obowiazujacych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnié
Wykonawca przez stosowanie wilasciwych materiatéw, metody wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawcg¢ powinien byé
otwarty na dodatkowa kontrole ze strony Zamawiajgcego lub organu niezaleznego w calym
procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wykonanych robét.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$é materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dia érodowiska. Przy
doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

Do ukladania dachéwki potrzebny jest nastgpujacy sprzet:

miara, otdéwek, nozyce do blachy, sznur traserski, miotek, gilotyna, gietarka.

4. TRANSPORT

4.1. Drewniane elementy konstrukcyjne

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowe] 1 zabezpieczyé przed spadaniem lub

przesuwaniem.

4.3. Elementy pokrycia — dachowka betonowa

Dachéwka do pokry¢ dachowych moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz wigzby dachowe;j
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako platwiowo — kleszczowa. Zaprojektowano

krokwie o przekroju 8x16cm. Maksymalny rozstaw krokwi wynosi: 100 cm. Kleszcze
o przekroju 2x6x16cm, usytuowane na wysoko$ci 3,0 m stanowia konstrukcje pod sufit
podwieszany. Dach nalezy ociepli¢ warstwg welny mineralnej grubosci 16 cm, uloZonej
w przestrzeniach miedzy krokwiami.

Krokwie opieraja si¢ na dwoch platwiach o przekroju 15x25cm, ktére z kolei sa podparte
przez stupki o przekroju kwadratowym 15x15cm. W celu zmniejszenia efektywnej rozpigtosci
platwi zaprojektowano miecze o przekroju 12x12cm. Pod stupkami, aby zmniejszy¢ punktowy
nacisk na istniejacy strop, nalezy zastosowa¢ podwaling o przekroju 10x15cm. Krokwie opieraja
sig na $cianie nosnej za posrednictwem murlaty o przekroju 15x15cm. Murlata zakotwiona jest
w wiencu zelbetowym co 1,50 m kotwami stalowymi @16 mm.

Pod pokrycie dachu (dachowka betonowa, zaktadkowa typu podwoéjne S) nalezy zastosowac
kontrtaty o przekroju 4xScm oraz laty o przekroju 4x5cm w rozstawie co 32 cm. Przy
planowaniu dachu nalezy pamigta¢ o tym, ze kominiarze i rzemieélnicy musza o kazdej porze
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roku méc wejé¢ bezpiecznie na dach. Zaprojektowano system komunikacji na dachu
z wysokowartosciowego, powlekanego aluminium.

5.2. Uktadanie dachéwek

Montaz kontriat
Montaz rozpoczyna si¢ od utozenia na folii wstgpnego krycia i zamocowania kontriat na krokwiach.

Przy montazu na poszyciu pelnym rozstaw kontrtat nalezy dobra¢ w oparciu o rozmiary
stosowanych tat.

Wentylacja
Grubos¢ kontrlat nie powinna by¢ mniejsza niz 25mm w celu zapewnienia wlasciwej wentylacji

Przygotowanie detali — krawedzie narozne
Rownolegle do osi krawgdzi naroznej nalezy zamocowac po jednej kontriacie na kazdej z polaci.
Postuza one do stabilnego zamocowania koficow lat.

Przveotowanie detali — kosz

Nalezy przygotowaé wzmocnienie koszowe, mocujac w koszach deski o grubosci kontriat
i szerokosci stosownej do projektowanej szerokosci kosza. Ostateczna szerokos¢ kosza nie

powinna by¢ mniejsza niz 125mm.

Wyznaczenie polozenia pierwszej laty — z okapnikiem

Mocowanie fat rozpoczaé nalezy od wyznaczenia laty bazowej, ktora bedzie linig odniesienia do
rozmierzenia pozostalych lat. Jesli stosuje si¢ okapnik, to mozna go uzy¢ jako przymiaru. Tylna
$cianka skierowanego do rynny okapnika wyznaczy lini¢ laty bazowej, od ktérej odmierzaé
bedzie sie odlegiosci do kolejnych fat.
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Wyznaczenie polozenia pierwszej laty — bez okapnika

W przypadku braku systemowego okapnika potozenie taty bazowej mozna wyznaczyé, uzywajac
jako przymiaru dachéwke. Krawedz dachéwki nie powinna by¢ wysunigta poza okap wiecej niz
na 1/3 szerokosci rynny. Tylne zgigcie dachowki wyznaczy polozenie faty bazowej, od ktorej
odmierzaé bedzie si¢ wymiary do kolejnych fat. Nastgpnie przybija si¢ tat¢ na krawedzi potaci
dachowej, do ktorej mocuje sie obrébke okapows z blachy powlekane;j.
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Montaz lat — rozmierzanie
Rozmieszczenie i mocowanie kolejnych fat, posuwajac si¢ w kierunku od laty bazowej do
kalenicy. Odlegtosci nalezy mierzy¢ od czola do czola lat. Przestrzeganie wiasciwych wymiaréw

ma duzy wptyw na efekt pracy.

Montaz lat — kalenica
Ostatnia late montuje si¢ w odlegiosci 10 mm od przetamania kalenicy. Przybija si¢ dodatkowa

late ponizej. Podwojne laty kalenicowe stworza podparcie dla najwyzszych rzedéw dachowki
oraz ulatwig montaz gasioréw kalenicowych.

Montaz lat — kosz
Eaty dochodzace do kosza przycina si¢ pod odpowiednim katem, a nastgpnie mocuje laty

rownolegle do osi kosza, po obydwu stronach, w odleglosci min. 75 mm. W przypadku
stosowania systemowego profilu kosza uzywa si¢ go jako przymiaru do wiasciwego osadzenia
lat w koszu. Zastosowanie dodatkowych tat w koszu pozwoli na wygodny montaz docinanych

dachowek.
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Przygotowanie wiatrownic

Deski wiatrowe mocuje si¢ tak, aby wystawaly 25mm ponad ptaszczyzng tat. Pozwoli to na
prawidtowe zamocowanie obrébki wiatrownic.

[ R

{7

Ukladanie dachowki

Fazal

Ukladanie dachéwek rozpoczyna si¢ od pierwszej faty ponizej kalenicy. Aby uzyskac najlepszy
wyglad dachu, uklada si¢ zaktady dachowek tak, aby nie byly widoczne z gtéwnej linii widoku
dachu. Kierunek ukladania jest dowolny. Dachéwke mocujemy wstepnie tylko na gornej
krawedzi.

Faza 2

Dachéwka ostatniego rzedu kalenicowego powinna byé przycigta do odpowiedniej dtugosci
i zagieta do gory na ok. 25mm. W przypadku gdy szerokos¢ najwyzszego rzgdu jest zbyt mata na
zastosowanie cietego panelu, nalezy zastosowaé dachéwke kalenicowa.

Faza 3

Uklada sie bez przybijania kilka rzedéw dachéwek, przesuwajac si¢ z pracami w kierunku
okapu.

Mocowanie dachowek

Po ulozeniu kilku rzedéw dachéwek, przybija sig je, stosujac cztery gwozdzie na jedng
dachdéwke. Stosuje si¢ dwa gwozdzie na zakladach oraz dwa nastgpne w co drugim zaglebieniu
dachowki, wbijajac je od czola. Nalezy docisna¢ panel w momencie wbijania gwozdzia.
Mocowanie okapu

Przybijajac dachéwki w rzedzie okapowym (wersja bez okapnika) do laty bazowej, gwozidzie
nalezy wbija¢ od gory, 10 mm w bok od najwyzszego punktu dachéwki, uzywajac czterech
gwozdzi na jedng dachéwke. Po zakoriczeniu ukfadania dachéwek nalezy pokry¢ tby gwozdzi

masg i posypka (np.decra).
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Komunikacja
W celu uniknigcia wgnieceni, chodzgc po ukladanych panelach, stopy nalezy stawiacd

w zaglebieniu dachowki w miejscu podparcia lata.

Obrébka wiatrownic

Przystgpujac do wykonania obrobek, zaczyna si¢ od wiatrownicy. Wystepuja lewe i prawe
obrobki wiatrownic. Gwozdzie mocujace wbijamy réwniez od gory, przy wewnetrznej krawedzi
obrobki w liniach przechodzenia tat dachowych.

Montaz gqsiora plaskiego

Wyznaczy¢ nalezy polozenie lat mocujacych, uzywajac jako przymiaru gasiora ptaskiego.
Nastgpnie mocujemy faty o wymiarach 50mmx25mm oraz tasme wentylacyjng po obydwu
stronach kalenicy. Laty przybija sig gwozdziami w najwyzszych punktach dachéwki. Nastepnie
zatozy¢ nalezy gasior i przybié go czterema gwozdziami po obydwu stronach. W ten sam sposéb
mozna wykonac obrobke narozy.

Montaz ggsiora okrqgglego

Gasior okragly mozna montowac sposobem opisanym w poprzednim punkcie. Drugim sposobem
Jest zastosowanie laty kalenicowej mocowanej na uchwytach BWK oraz uszczelnienia kalenicy
tama wentylacyjna. Metoda ta moze by¢ stosowana réwniez do wykonania obrébek narozy
gasiorem okraglym.

Kosz

Po zamocowaniu obrobki kosza nalezy dociaé dachowke z odpowiednim skosem, zaginajac
w dot (min. 20 mm) docigtg krawedz dachowki. Kierunek wykonywania prac jest taki sam jak na
polaciach: od géry do dotu. Szeroko$¢ kosza po zamontowaniu dachéwki nie powinna by¢
mniejsza niz 125mm.

Obrébka krawedzi naroznych

Obrobke narozy wykonuje si¢ sposobami opisanymi przy obrobce kalenic. Nalezy pamigtac
o zagieciu do gory krawedzi docinanych dachéwek. Dostepny jest okragly gasior startowy.
Polacie o zmiennej rozpietosci

Przy ukladaniu dachowek na wydluzonej czesci polaci nalezy pamigta¢ o zachowaniu pochylenia
polaci. W tym celu nalezy tak dobra¢ wysoko$¢ laty posredniej (drugiej od dotu), aby zachowaé
wiasciwg plaszczyzng nachylenia dachu. Na dachéwce ponad linig laty posredniej umieszcza si¢
uszczelke wykonang z tasmy wentylacyjnej.

Kominy

Krawedzie dachowek przylegajace do $cian komina nalezy zagia¢ do goéry okolo 75 mm.
Narozniki mozna dodatkowo uszczelnié, naklejajac papg samoprzylepng. Nastgpnie wykonac
nalezy typowa obrébke blacharska, gdzie tylna krawedz obrobki zagigta bedzie do gory
iumieszczona w poziomym zakladzie dachowek. Dodatkowo zabezpieczy¢ nalezy obrobke,
stosujac tasme wentylacyjna.

5.3. Srodki impregnacyjne

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania
30-procentowego roztworu nalezy stosowaé proporcjg: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalezy stopniowo wsypywaé¢ do wody (najlepiej o temperaturze ok. 50 stopni
Celsjusza), mieszajac az do jego calkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwdr nadaje
si¢ do bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglebnej stosuje si¢ roztwoér o stezeniu kilku procent — stg¢zenie nalezy
dostosowaé do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i iloéci wehtonigtego
roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda wagowa

(wazac drewno przed i po impregnacji).
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Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub
lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane $rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchianianie wody), np. pokostem,
wowczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ malo skuteczna. Barwienie drewna podczas
impregnacji ulatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono
wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru), z ktérych
jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR).
Przed impregnacja drewno powinno byé doprowadzone do stanu powietrzno — suchego.
Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszyC w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno — suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sig¢ po wykonaniu impregnacji.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ fabrycznie.

Preparat nie utrwala si¢ w drewnie i pod wplywem diugotrwatego dziatania opadow
atmosferycznych ulega wyptukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie
po pbézniejszych cigciach oraz pojawiajace si¢ wskutek przesychania drewna peknigcia moga
ujemnie wplyna¢ na ogélng skutecznosc zabezpieczenia, dlatego nalezy te miegjsca
zaimpregnowaé ponownie. Na drewno zaimpregnowane FOBOSEM M-4 mozna naklada¢ srodki
dekoracyjne badz powloki wodoodporne ogdlnodostgpne, oparte na rozpuszczalnikach
organicznych. Nie stosowaé srodk6w wodorozcieficzalnych.

Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ w odpowiednim zakladzie i na budowe dostarczy¢ drewno
juz zaimpregnowane.

Trwaloé¢ zabezpieczenia FOBOSEM M-4 réwna jest okresowi uzytkowania drewna przy
zachowaniu wszystkich zalecen producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna
lub wyplukanie impregnatu powoduje konieczno$¢ uzupetnienia impregnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Warunki szczegélowe
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach i obejmuje:

e Sprawdzenie elementéw wmontowanych w konstrukcje — ksztaltu, wymiarow poprzecznych
przekrojow, rozstawu. Sprawdzenie zamocowania elementow konstrukcyjnych. Sprawdzenie
rozstawu krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z dokladnoscia do 1 cm.

e Zamocowanie elementoéw sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za
pomoca proby oderwania elementu i przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wymagania ogdine
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koficowego robot.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do
dziennika budowy.

Wymagania szczegdlowe — badania

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét
z dokumentacja opisowa i rysunkowa wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej

zgodnosci za pomocg oglgdzin zewngtrznych i pomiaru.

[
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Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnoéé uzytych

materiatlow z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi

1 wymaganiami podanymi w normie.

W przypadkach budzacych watpliwosci wielkos¢ odchylenia polaczen od linii prostej nalezy
sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dok{adnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciagnietego
od okapu do kalenicy. Wielko$¢ odchylenia rabkéw i zwojow od linii prostopadlej do okapu
nalezy mierzy¢ przymiarem z dokladnoscia do 5 mm za pomoca sznurka i katownika

murarskiego.

normanmi

Stwierdzi¢ prawidlowe wykonania zabezpieczeni kominéw oraz innych elementéw dachu, jak:
wietrzniki, wlazy, kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Ocena wynikéw badan
Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
cato$¢ odbieranych robot lub tylko ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
Roboty uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku
nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia
go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjgte z uwzglednieniem procentowego obnizenia

wartosci robot.

Sprawdzenie jakosci robdt impregnacyjnych

Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

e barwy,
zapachu,

®
e konsystencji,
[ ]

pH wyciagu wodnego.

Metody badan

Sprawdzenie barwy

Barwe nalezy okresli¢ wedlug PN-C-049Q6:2000.
Sprawdzenie zapachu

Zapach nalezy okre$li¢ wedlug PN-C-04906:2000.
Sprawdzenie konsystencii

Konsystencje nalezy okreslié wedtug PN-C- 04906:2000.

Sprawdzenie zawartosci wody wolnej
Zawarto$¢ wody wolnej, badanej w temperaturze 50°C okreslono wedlug normy PN-C-

04906:2000.

Sprawdzenie zawarto$ci substancji nierozpuszczalnych w wodzie

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie nalezy okreslié wedtug normy PN-54/C-

04517.

Sprawdzenie wskaznika pH
Wskaznik pH 30% wodnego roztworu $rodka FOBOS M-4 nalezy okreslié wedlug PN-C-

04906:2000.

Sprawdzenie glebokosct wnikania w drewno
Glebokosé¢ wnikania w drewno nalezy okresli¢c wedtug normy PN-75/C-04901.
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Sprawdzenie agresywnosci korozyinej wobec stali

Agresywno$¢ korozyjng wobec stali nalezy oceni¢ metoda bezposérednig wedlug normy PN-
87/C-04910.

Sprawdzenie wplywu na wytrzymatoéé drewna na $ciskanie wzdhuz widkien

Wplyw srodka na wytrzymato$é drewna na $ciskanie wzdtuz wiokien nalezy okresli¢ wedlug

normy PN-72/C-04907.
Sprawdzenie wartosci grzyboboéjczej

Wartosé grzybobojcza srodka wobec grzyba Coniophora puteana nalezy oznaczy¢ wedhug normy
PN-EN 113:2000.

Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczania drewna przed grzybami domowymi

Skutecznoéé zabezpieczenia drewna budowlanego przed grzybami domowymi nalezy oznaczy¢
wedtug metodyki podanej w Instrukcji ITB 355/98.

Sprawdzenie skutecznosci zabezpieczania drewna przed grzybami plesniowymi

Probki w ksztalcie krazka lub zblizonym do kwadratu, o powierzchni 1200 - 2000 mm2,
gruboéci 3 - 4 mm, wycigte z bielastego drewna sosny bez wad, nalezy zabezpieczy¢
impregnatem metoda smarowania. Ilosé probek dla kazdego badania powinna wynosi¢ 6 - 10
sztuk.

Sprawdzenie warto$ci owadobéjczej

Warto$é owadobojcza srodka nalezy oznaczy¢ wedtug normy PN-EN 47+AC:1993.

Sprawdzenie skutecznodci zabezpieczenia drewna przed owadami

Skuteczno$é zabezpieczenia drewna przed owadami nalezy sprawdzi¢ wedlug normy PN-EN
46+AC:1993. Probki nalezy zabezpieczy¢ srodkiem, zgodnie z warunkami jego stosowania.
Sprawdzenie stopnia palnosci

Stopien palnosci drewna sosnowego grubosci 20 mm zabezpieczonego Srodkiem zgodnie
z warunkami stosowania nalezy okreéli¢ wedtug normy PN-B-02874:1996.

QOcena wynikow badan

Przygotowany impregnat jest zgodny z wymaganiami, jezeli wyniki wszystkich badan sa
pozytywne i jest zgodny z wartosciami podanymi w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-
5942/2003.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot pokrywczych jest m? powierzchni dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca robét impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie
z instrukcjg W postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oSwiadczenia ze stanem
faktycznym potwierdza Inspektor nadzoru. .
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inwestora.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robét, zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow
1 wyrobow.
Odbiér gotowych robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierad:

e oceng wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilosé m* powierzchni ocieplonej wedtug ceny jednostkowe;j,

ktéra obejmuje:

s przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,

oczyszczenie podloza,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie [I, OWEOB Promocja - 2005 r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz. 1126)
z pozZniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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_1 2. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

(kod CPV - 45262300-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w budynku
Internatu  znajdujacego si¢ przy Zespole Szkol Rolniczych w Pszczynie, przy ul.
Szymanowskiego 12.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie schodoéw zelbetowych monolitycznych,

- wykonanie nadprozy i podciagéw zelbetowych monolitycznych,

- wykonanie stopy zelbetowej pod stup stalowy,

- wykonanie szybu windowego wraz z wieficami.

1.2.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowarn wraz z rusztowaniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o ggstosct powyzej 1,8 tm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Klasa betonu — okredlenie jakosci i typu betonu odpowiadajace wytrzymatosci gwarantowanej,
oznaczone litera B (wg starej normy budowlanej) i liczba wyrazajaca wartosc wytrzymaltosci
] gwarantowanej w Mpa. Wedtig nowej normy budowlanej zamiast literki B wystgpuje litera
Cxx/yy gdzie: xx- wartoé¢ w Mpa przy sciskaniu probki walcowej o srednicy 15cm i wysokosci
30cm; yy - warto$é w Mpa przy sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach boku 15x15x15cm.

] Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych iewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszezelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnoéci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopiei mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasytikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg
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cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Projektuje si¢ wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu klasy C20/25 (B25).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

a) Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 (C20/25) - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobterania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe} cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN
1963:1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spelniac nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunac
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykaza niezgodnosé z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw
zamknietych powinny by¢ suche iczyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwomig, w przypadku przechowywania
w skiadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci, powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

b) Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna -10%.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- '/; najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3y odleglosci w s$wietle migdzy prgtami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie¢ miescié
w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%, do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien speinia¢ nastgpujace wymagania:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartosé zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawartoéé zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od WZOrcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartoci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie jak zawartosc
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
peinych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
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c) Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarebowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badanta. '

d) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opézniajacym wiazanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i1 Mostdéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastg¢pujace
wymagania:

- nasigkliwos$é - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelnoé¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwémi betonéow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejsze) jamistosci.

Zawartos$é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wigksza od dopuszczalnej iloé¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowaniem charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a, stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdlezynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o roznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagana
wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 :

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekracza¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosteryczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartoéci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- #20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 410 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej rmozna
wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

[
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegolowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;:

- wybor skladnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;,

- sposoOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu {aczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$é wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy robocze,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

- %2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwiazana ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;
latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca
rynny zsypowej {do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukladac bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o érednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykad zbrojenia bulawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ butawg na glebokosé 5% cm
warstwe poprzednia i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20*30 s, po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigeie Zz powierzchni betonu
stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ulozonego betonu.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takZze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
byé wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.4. Piel¢gnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykaniczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkic betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami Kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podp¢r) nalezy
wykonaé wedhug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe; 1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$é na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosterycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubosc desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnic¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian
z dnem deskowania oraz stykow deskowar belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byc
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Kkonstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m’ betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partig¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane]
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na dciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie péZniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatodci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreélenia nasiakliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmnie;
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu,
sposobu uktadania i zaggszezania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
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Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie
90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnodci sprawdza sie, pobierajac, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regulamych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Préobki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszag SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Str. 44

Rodzaj badania Metoda Termin lub czestos¢ badanta
badania
wedlug
1) Badanie cementu -- PN-EN 196-3
Badania czasu wigzania - stalos¢ J.w. PN-EN Bezposrednio przed uizyciem kazdej
skiadnikéw betonu objetosci - obecnosci 196-6 PN-EN dostarczonej partii
grudek - wytrzymatosci 196-1
. PN-EN 933-1
Z)E;:a““? SRR PN-EN 933.3
FERER TN ohe PN-EN 933-9
; ksztaltu ziaren - .
j.w. g gt PN-B- jow.
zawartosci pylow -
i 06714/12
zawartosci zanieczyszczen PN-EN
- wilgotnosci 1097-6
; Przy rozpoczegciu robét i w przypadku
&= ¥ ) Bacae wody ik stwierdzenia zanieczyszczenia
; 2 PN-B-06240 i
; 4) Badanie dodatkow i
Jets ) domieszek Apropata
Techniczna
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Badanie mieszanki . iy . .
B- t
- Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robd
. ; ; Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
A2 Konsystencja j.w. zmiane robocza
jw. Zawartos¢ powietrza IRZ jow.
. 1 ) Wytrzymatosé na < Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
Badanicieion sciskanie na probkach N kazdej partii betonu
s PN-B-
. :) 'lSWkZItIi : ba{o] e 06261 W przypadkach technicznie
W o ce ) A PN-B- uzasadnionych
nieniszczace 06262
PN-B- Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
jw. 3) Nasiakliwos¢ wykonywania konstrukcji i raz na 5000
06250 )
m’ betonu
j.w. 4)Mrozoodpomos¢ Jw. J-w.
Jow. 5)Przepuszczalnosé wody jw. J.W.

6.2. Tolerancja wykonania

a) Wymagania ogolne
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:
e  zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
e innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, lacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszezalnymi,
e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow

konstrukgcji.
- Dokladnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okredlona w ustaleniach

projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podp6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami scian lub
stupow.

- Odchylenia  poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

- b) System odniesienia

- Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
zprzyjeta osnowa geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

¢) Fundamenty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
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+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

d) Stupy i sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw iécian w planie
w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno byé wigcksze niz:
= 20 mm przy L <- 30 m,
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
+0,10(L+500)przyL>500m.
- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci £h w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna by¢ wigksza niz:
zhl /300/p PrEY klasie tolerancji N1,

Y n, 7400/ przy klasie tolerancji N2.

e) Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:

+ /300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

= 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, ‘

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

I — I
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

% 20 mm przy H <. 20 m,

+ 0,5 (H+20) przy 20 m< H, < 100 m,

=+0,2(H,+200)przyH;>100m.

f) Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru L, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 0,04 L lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 L lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokoéci przekroju elementu na poziomach gomym i dolnym oraz
odchylenie plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 L, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 L lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigé i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

g) Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wigksze niz:

-7 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

-15 mm przy klasie tolerancji N1,

-10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

-5 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

-6 mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

-L/100 £ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

-L/200 £ 10 mm przy klasie tolerancji N2. ‘

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wigksze niz:

-4 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.
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h) Otwory i wkladki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno byé wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm”,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows specyfikacja techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr konicowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
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- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wlasnoscia Wykonawcy materialow
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci obj¢tosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 1
zaprawa wzorcowa do badan. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilamej. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umowne;j zawarto$ci suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego.

Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztaitu,
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoscl alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.




